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Как отмечалось авторами ранее, между сверхпластичностью и поведением материала в условиях гигантской мегапластической деформации при высоких давлениях имеются много общих черт [1]. Самым главным общим моментом в проявлении этих черт является то, что материала в условиях интенсивного внешнего воздействия в обоих случаях выходит на некоторый стационарный режим, который поддерживается определенное время. Фактически, в процессе сверхпластической деформации (СПД) происходит эволюция дефектной подсистемы, которая в момент разрушения переходит на макроскопический уровень разрушения.
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	Figure 1.  Superconducting properties depending on magnitude of compacting pressure




В настоящих тезисах авторы высказывают некоторые новые гипотезы относительно характера такой нарушенности, и предлагают новую теоретическую модель описания этого явления, которая базируется на аппарате неравновесной эволюционной термодинамики (НЭТ) [2]. Предполагается, что наряду с видимыми и известными структурными изменениями в твердом теле происходит эволюция некоторого микроскопического дефекта, это могут быть, вакансии, микропоры по границам зерен или по стыкам границ, неоднородности дислокационного уровня, которые не успевают рассеяться. 
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